


И. Д. Дроздник

СОСТАВЛЕНИЕ ШИХТ В УСЛОВИЯХ 
МЕЖБАССЕЙНОВОЙ СЫРЬЕВОЙ 

БАЗЫ КОКСОВАНИЯ

Монография

Харьков
2019



УДК 669 
Д75

Д75

Рецензенты:
Васильев Юрий Семенович – доктор технических наук, профессор, заведую­
щий отделом Государственного предприятия «Украинский государственный на­
учно-исследовательский углехимический институт (УХИН)»
Кафтан Юрий Степанович – кандидат технических наук, старший науч­
ный сотрудник, ведущий научный сотрудник Государственного предприятия 
«Украинский государственный научно-исследовательский углехимический 
институт (УХИН)»

Под ред. доктора технических наук, профессора А. Г. Старовойта

Дроздник И. Д.
Составление шихт в условиях межбассейновой сырьевой базы коксо­
вания [монография] / Дроздник И. Д. — Харьков : Изд-во «Естет Принт», 
2019. —156 с.
ISBN 978-966-97945-2-9

У монографії розглянуто склад, будову та властивості рівнометаморфізованого вугілля 
України, Росії та Сполучених Штатів Америки, яке наразі є основними складовими сиро­
винної бази коксування українських заводів.

Надано порівняльну оцінку елементного складу органічної маси, параметрів, що відо­
бражають структурні особливості органічної маси, а також показників, котрі характеризу­
ють технологічні властивості вугілля.

Розглянуто питання взаємодії вугілля різних басейнів при коксуванні в бінарних і бага­
токомпонентних сумішах при різних рівнях співвідношення спікаючих і опіснюючих ком­
понентів вугілля різних басейнів.

Досліджено можливість використання показників властивостей вугілля для складання 
шихти в умовах міжбасейнової сировинної бази коксування і запропоновано додатковий 
параметр Δt, розроблений на базі віскозиметричних і термогравіметричних методів.

Розглянуто особливості технології підготовки шихт, що охоплюють вугілля різних ба­
сейнів.

Наведено методичні рекомендації щодо рейтингової оцінки коксівного вугілля в умовах 
міжбасейнової сировинної бази коксування і класифікація вугілля України, Росії та деяких 
країн далекого зарубіжжя, котрі експортують коксівне й енергетичне вугілля.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників коксохімічної, металур­
гійної та вугільної галузей промисловості та проектних інститутів, а також може бути ви­
користана студентами відповідних вищих навчальних закладів.
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