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В монографии проанализированы факторы влияния неметаллических включений в 
сталях на технологические, физико-механические и служебные свойства металла в изделиях. 
Эти включения рассматриваются как нарушения структуры в виде выделений мезоуровня 
разного генезиса с различающимися прочностью, размерами, возможностью формоизме­
нения под воздействием температурных полей и деформаций. Рассмотрены явления, свя­
занные с особенностями поведения межфазных границ включение–металл при деформации 
сталей при разных температурах, и их влияние на формирование структуры в объемах метал­
ла, локализованных у межфазных границ, которые обуславливают появление зародышевых 
трещин как одну из причин охрупчивания стали.

Для специалистов в области физической металлургии и металлофизики, а также для 
преподавателей, аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

У монографії проаналізовано фактори впливу неметалевих вкраплень в сталях на техноло­
гічні, фізико-механічні та службові властивості металу у виробах. Ці вкраплення розглядаються 
як порушення структури у вигляді виділення мезорівня різного генезису з різними міцністю,  

розмірами, можливістю формозмінності під дією температурних полів і деформацій. Роз­
глянуто явища, пов’язані з особливостями поведінки міжфазових меж вкраплення–метал 
при деформації сталей за різних температур та їх вплив на формування структури в об’ємах 
металу, локалізованих біля міжфазових меж, які обумовлюють появу зародкових тріщин як 
одну з причин скрихчування сталі.

Для фахівців з фізичної металургії та металофізики, а також для аспірантів і студентів 
відповідних спеціальностей.
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